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Hier sind eine Reihe von Verständnisfragen zum Film ...                                       Name:_________________________

Finde den Tippfehler in der Bildunterschrift zum Experiment.
[image: ]


1. Beschreibe, welche Komponenten überschichtet werden?



2. Wie funktioniert die sogenannte Polykondensation?




3. Warum ist wahrscheinlich der Nylon-Faden nicht so reißfest, wie ein industriell gefertigter?






 
Filmfragen – bitte bearbeiten   und evtl.   Korrekturvorschläge   und   Wünsche senden   an: ak@kappenberg.com
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Hier Klicken!
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1. Bildung des Carbonsureamides bei der Nylon®-Synthese
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